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	Textilier och läder

	
	omfattning
	Textil och läder för kläder och inredning m.m.

	
	För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/textil. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Frågor om detta dokument besvaras av Miljöstyrningsrådets helpdesk, helpdesk@msr.se

	Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för textilier och läder

	
	


Ställ krav för en hållbar framtid
Textilbranschen är en kemikalieintensiv bransch. Kemikalier används under hela tillverkningsprocessen, från processkemikalier vid fiberframställning, blekning, färgning etc till kemikalier som tillsätts den färdiga produkten för att ge den vissa egenskaper som flamskyddsbehandling och impregnering.
Kemikalieanvändningen kan påverka arbetsmiljö och miljö under tillverkningen, men även den färdiga produkten kan innehålla ämnen som är miljö- eller hälsofarliga. Fokus på kemikalieproblematiken inom textilbranschen har mynnat ut i regleringar i lagstiftning (Reach) men även frivilliga initiativ som olika miljömärkningssystem.
Arbetsförhållanden i textilindustrin, har i vissa fall visat sig inte leva upp till de grundläggande villkor som ILO (International Labour Organisation) ställt upp i sina kärnkonventioner. På grund av detta har fler organisationer börjat arbeta med att ställa krav på sociala villkor i upphandlingar och avtal med leverantörer.

Miljöstyrningsrådets kriterier för textilier har arbetats fram av en expertgrupp bestående av representanter från branschen, upphandlare, myndigheter och intresseorganisationer innehåller förslag till upphandlingskrav som ska hjälpa upphandlare att ställa krav vid upphandling av miljöanpassade textilier.
	MiljöASPEKTER
	Ansats vid upphandling
	Krav återfinns i

	Användning av kemikalier
	Ställ krav på att textilierna ska vara fria från miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen. Ställ krav på miljöanpassad produktion av textilierna.
	B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.1, C.2, C.3

	Användning av vatten
	Ställ krav på de förhållanden under vilka bomullen odlats, antingen miljöanpassat eller ekologiskt. 
	C.2, C.3

	Sociala aspekter 
	Ansats vid upphandling
	Krav återfinns i

	Produktion under bristfälliga arbetsförhållanden.
	Ställ krav på grundläggande arbetsvillkor under produktionen.
	D.1


Omfattning
Dessa kriterier är avsedda för upphandling av kläder (exempelvis arbetskläder), lädervaror, bäddtextil, inredningstextil, material för slöjd, hobby etc. Leksaker av textil omfattas inte av dessa kriterier. Särskilda kriterier finns för textilservice.
Föremålet för upphandlingen
Ange följande rubrik för din upphandling för att signalera att miljöprestanda är en viktig del av kontraktet: ”hållbarhetsanpassade textiler och läder”.
Så här används kriterierna i dokumentet
Miljöstyrningsrådets kriterier består av krav med tillhörande förslag på verifikat samt motiv. Kraven är indelade i tre nivåer, baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav och sorteras in under kvalificeringskrav, teknisk specifikation, tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor. Tänk därför igenom vilket behov din organisation har, och på vilken nivå ni vill ställa miljö- och andra hållbarhetskrav. Genom att använda kriterierna bidrar organisationen till en hållbar framtid!

På vår hemsida finns mer information om hur du använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Har du frågor om detta dokument kan du kontakta Miljöstyrningsrådets helpdesk, helpdesk@msr.se.

Kravöversikt
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Lagstiftning

Miljöstyrningsrådet har som uppdrag att ta fram drivande miljökrav som har en högre ambition och ligger över nivåer och normer i gällande lagstiftning. Miljöstyrningsrådets kriteriedokument innehåller därför inte några krav som ligger på lagstiftningsnivå. Det kan i vissa fall vara relevant att hänvisa till lagstiftningen där efterlevnaden är dålig.
Läs mer om lagkrav på Miljöstyrningsrådets hemsida
Tillhörande dokument

Följande dokument kan hämtas på www.msr.se/kriterier/textil:
· Bakgrunddokument
· Motivdokument 

· Svarsformulär
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A.    Kvalificeringskrav
Inga kvalificeringskrav föreslagna. 
B.    Tekniska specifikationer
B.1.    Färgämnen

Baskrav

De färgämnen som är upptagna i bilaga 1 är potentiellt allergiframkallande och ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halter än 50 mg/kg.
Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Öko-tex 100, Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 
Avancerat krav (används tillsammans med baskravet)
Följande färgämnen ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halter än 50 mg/kg.

	Ämne
	CAS-nr

	C.I. Direct Brown 95
	16071-86-6

	C.I. Direct Black 38
	1937-37-7

	C.I. Disperse Blue 1
	2475-45-8

	C.I. Direct Blue 6
	25180-39-6

	C.I. Acid Red 26
	3761-53-3

	C.I. Basic Red 9
	569-61-9

	C.I. Direct Red 28
	573-58-0

	C.I. Basic Violet 14
	632-99-5

	C.I. Disperse Orange 11
	82-28-0

	C.I. Disperse Orange 149
	85136-74-9


Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Öko-tex 100, Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 

B.2.    Flamskyddsmedel

Baskrav

Följande flamskyddsmedel ska inte ha använts i de offererade produkterna (halter över 1 mg/kg godkänns inte):
	Ämne
	CAS-nr

	dekaBDE
	1163-19-5

	HBCDD
	25637-99-4


Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Öko-tex 100, Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 
B.3.    Alkylfenoletoxilater

Avancerat krav

Alkylfenoletoxilater ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halter än 100 mg/kg. 
Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 
B.4.    Perfluorerade ämnen
Baskrav

PFOA (perfluoroktansyra, CAS-nr 335-67-1) ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halt än 0,1 mg/kg eller 0,1 vikt%.
Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Öko-tex 100, Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 
B.5.    Formaldehyd
Baskrav

Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) ska inte överstiga följande nivåer:

· 20 ppm i produkter avsedda för barn under två år 

· 75ppm för formaldehyd i textilier som kommer i direkt kontakt med huden

· 300 ppm för övriga produkter

Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Öko-tex 100, Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 

B.6.    Mjukgörare
baskrav

För offererade produkter som är avsedda att användas för barn ska inte summan av följande ämnen överstiga 0,1 vikt%: DINP, DIDP, DNOP, DEHP, DBP, BBP, DIBP, DIHP, DHNUP (se tabell nedan).

För offererade produkter som är avsedda att användas i andra tillämpningar än för barn ska inte summan av följande ämnen överstiga 0,1 vikt%: DEHP, BBP, DBP, diisobutylftalat (DIDP), DIHP, DHNUP (se tabell nedan).
	Ämne
	CAS-nr

	Diisononylftalat (DINP)
	28553-12-0 och 68515-48-0

	Diisodecylftalat (DIDP
	26761-40-0 och 68515-49-1

	Di-n-oktylftalat (DNOP)
	117-84-0

	Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
	117-81-7

	Dibutylftalat (DBP)
	84-74-2

	Diisobutylftalat (DIDP)
	84-69-5

	Butylbensylftalat (BBP)
	85-68-7

	Diisoheptylftalat (DIHP)
	71888-89-6

	Di(heptyl, nonyl, undecyl) phthalate (DHNUP)
	68515-42-4


Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Bra Miljöval, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 

B.7.    Antibakteriella ämnen
Avancerat krav
Offererade produkter ska inte innehålla följande ämnen (maxhalt 0,1 mg/kg)

	Ämne
	CAS-nr

	Triclosan
	3380-34-5

	Silver som tillsats med avsikt att ge en antibakteriell funktion:
	

	
	Silver (metalliskt)
	7440-22-4

	
	Silverklorid
	7783-90-6

	
	Silvernatriumvätezirkoniumfosfat
	422-570-3

	
	Silver-zink-aluminium-borfosfatglas
	398477-47-9

	
	Silverzeolitkomplex
	-


Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Bra Miljöval. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls.

B.8.    Innehåll av Metaller i färdigbehandlat skinn och läder

Baskrav

Offererade produkter ska uppfylla nedanstående krav vad gäller rester av nedanstående metaller:

	Ämne
	CAS-nr
	Krav

	Krom (VI)
	18540-29-9
	Medelkoncentration högst 3 ppm (Testrapport med analys enligt: CEN/TS 14495 eller motsvarande)

	Arsenik
	7440-38-2
	Ingen restkoncentration (detektionsgräns 100 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

	Kadmium
	7440-43-9
	Ingen restkoncentration (detektionsgräns 100 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

	Bly
	7439-92-1
	Ingen restkoncentration (detektionsgräns 100 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)


Förslag till verifikat
· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Öko-tex 100, Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS, Blue Sign. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 

C.    Tilldelningskriterier
C.1.    Miljöanpassade textilfibrer
Avancerat krav (används tillsammans med obligatoriska baskrav)
Uppfyller textilfibrer i offererade produkter nedanstående kriterier (enligt EU-Ecolabel
)? I bilaga 4 finns ett utdrag ur EU-Ecolabels kriterier.
· Kravet gäller om produkten innehåller mer än 5 viktprocent av respektive fibertyp i förhållande till textilfibrernas totala vikt i produkten.Akryl (kriterium 1) 
· Bomull och andra naturliga cellulosafibrer (inklusive kapok) (se bilaga 4, kriterium 2). 
Ekologiskt producerade produkter kommer automatiskt att anses uppfylla kriterierna.
· Elastan (kriterium 3) 
· Lin och andra bastfibrer (inbegriper hampa, jute and rami) (kriterium 4) Obearbetad ull och andra keratinfibrer (inbegriper fårull, kamelull, alpackaull och getull) (kriterium 5)
· Regenerade cellulosafibrer (inbegriper viskos, lyocell, acetat, cupro, triacetate) (se bilaga 4, kriterium 6) 
· Polyamid (kriterium 7) Polyester (kriterium 8) 
· Polypropylen (kriterium 9) 
Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svanen, EU-Ecolabel. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som styrker att kravet uppfylls. 
C.2.    Miljöanpassad Bomullsproduktion
Avancerade krav (används tillsammans med obligatoriska baskrav)
Har bomullen producerats enligt kriterierna i BCI Production Principles & Criteria 2.0
 eller Fairtrade International Generic Fairtrade Standards for Small Producers' Organizations
 eller annat likvärdigt initiativ avseende produktionsåtgärder för att minska kemikalieanvändning och vattenförbrukning vid odlingen av bomullen? 
Förslag till verifikat
· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller motsvarande dokumentation som visar att bomullen producerats enligt BCI: s kriterier. Om bomullen uppfyller annat likvärdigt initiativ skall dokumentation som visar detta finnas tillgängligt. 
C.3.    ekologisk produktion av vegetabiliska naturfibrer
Spjutspetskrav (om detta krav används utgår c.2)
Uppfyller naturfibrer som ingår i produkten ett av IFOAM
 certifierat program och är kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU, eller av ett kontrollorgan som godkänts som likvärdigt EU:s kontroll
, enligt rådets förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion?
Förslag till verifikat
· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svanen, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, GOTS. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller motsvarande dokumentation som visar att bomullen producerats på ett sätt som uppfyller ovanstående krav.  

C.4.    Miljöanpassat skinn och läder

Avancerade krav (används tillsammans med B.8.)
Uppfyller skinn och läder i offererade produkter miljömärket Svanens kriterier för skinn och läder (version 3.5, kriterier K4 till och med K12)?
Förslag till verifikat

· Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svanen. (Se bilaga 2 för exempel på verifikat och versionsnummer), eller
· Leverantörsförsäkran eller teknisk dokumentation som stryker att kravet uppfylls. 
D.    Särskilda kontraktsvillkor
D.1.    Socialt ansvarstagande PRODUKTION AV textilier
Baskrav

Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor som levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med grundläggande arbetsvillkor, i leverantörskedjan. I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard som gäller. Varor som levereras ska vara producerade under förhållanden som är förenliga med:

· ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),

· FN:s barnkonvention artikel 32,

· den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet,

· samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Under kontraktsperioden har uppdragsgivaren rätt till insyn och rätt att kontrollera och rapportera kring leverantörens uppföljning av de sociala kraven.

Leverantören ska utan anmodan inom 6 månader efter avtalsstart inkomma med svar på det frågeformulär som bifogas, om hur man lever upp till sociala krav i leverantörskedjan. 

Om avvikelser uppdagas, ska leverantören inom den tidsfrist som vi kommer överrens om, vidta åtgärder till förbättringar enligt en handlingsplan. Om åtgärder inte vidtas inom avtalad tid, kommer detta betraktas som att leverantören väsentligen har brutit mot avtalet och uppdragsgivaren kan komma att häva kontraktet. 
Förslag till verifikat vid uppföljning
Rapportering enligt uppföljningsformulär (OBS! bifogas förfrågningsunderlaget): 

Frågeformulär hämtas här.
Förklaringstext till frågeformulär hämtas här.
För mer information, se CSR-kompassen, www.csrkompassen.se. Hänvisning kan i rapporteringen ges till eventuell SA 8000 certifiering, Fairtrade certifiering eller eventuellt arbete enligt Business Social Compliance Initiative (BSCI), ISO 26000 eller liknande. 

Kommande kriterier
Följande frågor har diskuterats under arbetet med dessa kriterier men har inte tagits med i denna version, frågorna kommer att tas upp vid nästa uppdatering.
· Ytterliga kategorier av kemiska ämnen
· Djuromsorg

· Krav på återvunna material

Versionshistorik

 Version 1.0 2003
Ursprunglig version.

Version 2.0 2003-03-04

Översyn i samband med att Miljöstyrningsrådet tog över EKU-verktyget.
Version 3.0 2006-03-07

Revidering, nivåer infördes.
Version 3.1 2007-11-16

Information om REACH lades till. Ny layout.

Version 3.2 2008-03-27

Förtydligande angående kriteriernas tillämpning på skor

Version 4.0 2011-01-27
Omfattande revidering

Version 4.1 2011-05-27
Ny formulering avseende D.1. Socialt ansvarstagande produktion av textilier enligt Miljöstyrningsrådets riktlinjer.

Införande av bilaga 4 för tydliggörande av kraven i C.1. 

Tillägg av ”Generic Fairtrade Standards For Small Producers' Organizations” som exempel på kriterier för miljöanpassad bomullsprouktion i krav C.2.
Version 4.2 2011-12-20
Ändring av krav B.5 (från 70 till 75ppm för formaldehyd i textilier som kommer i direkt kontakt med huden). Tillägg av krav i krav B.6 (mjukgörare), efter att fler ftalater (DIHP och DHNUP) lagts till kandidatlistan i REACH. Tydliggörande av förslag på verifikat.
Bilaga 1 Potentiellt allergiframkallande färgämnen

	Namn
	CAS-nr

	C.I. Disperse Blue 3
	2475-46-9

	C.I. Disperse Blue 7
	3179-90-6

	C.I. Disperse Blue 26
	3860-63-7

	C.I. Disperse Blue 35
	12222-75-2

	C.I. Disperse Blue 102
	12222-97-8

	C.I. Disperse Blue 106
	12223-01-7

	C.I. Disperse Blue 124
	61951-51-7

	C.I. Disperse Brown 1
	23355-64-8

	C.I. Disperse Orange 1
	2581-69-3

	C.I. Disperse Orange 3
	730-40-5

	C.I. Disperse Orange 37/76
	13301-61-6

	C.I. Disperse Red 1
	2872-52-8

	C.I. Disperse Red 11
	2872-48-2

	C.I. Disperse Red 17
	3179-89-3

	C.I. Disperse Yellow 1
	119-15-3

	C.I. Disperse Yellow 9
	6373-73-5

	C.I. Disperse Yellow 39
	12236-29-2

	C.I. Disperse Yellow 49
	54824-37-2


Bilaga 2 Exempel på verifikat till miljökraven i kriteriedokumentet
Leverantörsförsäkran kan användas för att intyga att ställda krav uppfylls. Vid uppföljning ska leverantören kunna bevisa att kravet uppfylls genom exempelvis teknisk dokumentation. Kraven kan också verifieras genom certifikat eller annan dokumentation som visar att kriterier i t.ex. miljömärken uppfylls. Nedan anges exempel på några vanligt förekommande miljömärken eller certifikat på marknaden, samt överensstämmelsen med krav i detta kriteriedokument. Observera att denna tabell är en tolkning av de olika miljömärkningskriterierna och ska inte användas som uteslutningsgrund vid en upphandling.
I de fall där certifikatet inte räcker till som verifikat kan det kompletteras med annan dokumentation. Annan motsvarande dokumentation som inte är upptagen i listan kan också användas som verifikat.

	Krav i kriteriedokumentet
	Exempel på verifikat (B = klarar baskravet, A = klarar det avancerade kravet, S = klarar spjutspetskravet)

	
	Öko-Tex 100

	Svanen

	EU-Ecolabel

	Bra Miljöval

	GOTS

	Blue Sign


	B.1. Färgämnen
	B+A
	B+A
	B+A
	B+A
	B+A
	A+B

	B.2. Flamskyddsmedel
	B
	B
	B
	B
	-
	B

	B.3. Alkylfenoletoxilater
	-
	A
	A
	A
	A
	A

	B.4. Perfluorerade ämnen
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	B.5. Formaldehyd
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	B.6 Mjukgörare
	-
	-
	-
	B
	-
	B

	B.7. Antibakteriella ämnen
	-
	-
	-
	A
	-
	-

	B.8. Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	C.1. Miljöanpassade textilfibrer
	-
	A
	A
	-
	-
	-

	C.2. Miljöanpassad bomullsproduktion
	-
	A
	A
	A
	A
	-

	C.3. Ekologisk produktion av vegetabiliska textilfibrer
	-
	S
	S
	S
	S
	-

	C.4. Miljöanpassat skinn och läder
	-
	S
	-
	-
	-
	-

	D.1. Socialt ansvarstagande 
	-
	-
	-
	-
	B
	-


Bilaga 3 Särskilda kontraktsvillkor för Socialt ansvarstagande

Internationella konventioner

	Område
	Konvention
	Kommentar

	1. Barnarbete
	FN:s barnkonvention, artikel 32. Skydd mot ekonomiskt utnyttjande.
	

	
	ILO 138 (minimiålder för arbete)

ILO 182 (förbud mot barnarbete)
	Kärnkonventioner

	2. Tvångsarbete
	ILO 29 (förbud mot tvångs- och straffarbete)

ILO 105 (avskaffande av tvångsarbete)
	Kärnkonventioner

	3. Diskriminering
	ILO 100 (lika lön för lika arbete oavsett kön)

ILO111 (diskriminering ifråga om anställning och yrkesutövning)
	Kärnkonventioner

	4. Föreningsfrihet
	ILO 87 (föreningsfrihet och organisationsrätt)

ILO 98 (organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt)
	Kärnkonventioner

	5. Arbetsmiljö
	ILO 170 (om säkerhet vid användning av kemiska produkter)

ILO 155 (om arbetsskydd och arbetsmiljö)
	Tillhör ej kärnkonventionerna


Definitioner
1. Barnarbete i strid mot nationell lagstiftning och internationella konventioner ska ej förekomma (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention)
Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre.
a. Barn under 18 år skall ej utföra någon typ av arbete som sätter barnets säkerhet samt fysiska och/eller psykiska hälsa i fara.

b. Barn under 15 år (eller ålder enligt nationell lagstiftning) skall ej utföra någon typ av arbete som hindrar eller skadar deras möjligheter till utveckling.

2. Tvångsarbete ska ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 29 och 105)
Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som ej utförs på frivillig basis. 

a. Tvångsarbete eller ofrivilligt arbete skall ej förekomma i någon form, 

b. Arbetstagare är fria att avsluta sin anställning med en rimlig uppsägningstid.

3. Diskriminering ska ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 100 och 111)
Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. 
a. Arbetstagare skall ej diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
4. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ska respekteras (ILO: s kärnkonventioner 87 och 98)
Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke-formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

a. Arbetstagare och arbetsgivare har rätt organisera sig och ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt har rätt att driva kollektiva förhandlingar.

b. All inblandning i en sådan organisation skall ske helt utan repressalier eller innebära andra former av nackdelar för arbetstagaren.

5. Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)
Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa.

a. Arbetstagaren skall, så långt det är möjligt, säkra att användningen av kemiska produkter sker under en sådan kontroll att den inte medför en hälsorisk för arbetstagaren. 

b. Arbetstagaren skall, så långt det är möjligt, säkra att arbetsplatsen, maskiner, utrustning och processer under dennes kontroll, inte utgör en hälsorisk samt att arbetstagaren har tillgång till arbetsskyddskläder och annan skyddsutrustning där det är nödvändigt.

c. Arbetstagaren skall ha rutiner för hantering av nödsituationer och olyckor samt ansvara för att nödutgångar hålls fria och att brandskyddsutrustning och utrustning för förstahjälpen finns tillgänglig.
Bilaga 4 Utdrag ur KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter

Nedanstående text är hämtad ur kriterierna för EU Ecolabel för textilier. Hela dokumentet kan hämtas från:
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:SV:PDF
KRITERIER FÖR TEXTILFIBRER

Kriterier för de olika fibrerna fastställs i denna del för akryl, bomull och andra naturliga cellulosafibrer, elastan, lin och andra bastfibrer, obearbetad ull och andra keratinfibrer, regenererade cellulosafibrer, polyamid, polyester och polypropen.

Andra fibrer, för vilka inga särskilda kriterier har fastställts, får också användas, med undantag för mineralfibrer, glasfibrer, metallfibrer, kolfibrer och andra oorganiska fibrer.

Om produkten innehåller mindre än 5 % av en viss fibertyp i förhållande till textilfibrernas totala vikt behöver de kriterier som fastställs i denna del inte uppfyllas. De behöver heller inte uppfyllas om fibrerna kommer från återvunnet material.

Med återvunna fibrer avses i detta sammanhang endast fibrer från spillmaterial från textil- och konfektionsindustrin eller från avfall (textilier eller liknande). Minst 85 viktprocent av alla fibrer i produkten måste dock antingen uppfylla motsvarande eventuella fiberspecifika kriterier eller komma från återvunnet material.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerade uppgifter om textilproduktens sammansättning.

1. Akryl

1.1 Resterna av akrylnitril i obearbetade fibrer från anläggningen för fibertillverkning ska vara mindre än 1,5 mg/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: extraktion med kokande vatten och kvantitativ bestämning med vätske-gaskromatografi med kapillärkolonn.

1.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av akrylnitril (under polymeriseringen och fram till det att lösningen är färdig för spinning) ska vara mindre än 1 g/kg producerade fibrer.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

2. Bomull och andra naturliga fröfibrer av cellulosa (inklusive kapok)

Bomull och andra naturliga fröfibrer av cellulosa (nedan kallade bomull) får inte innehålla mer än 0,05 ppm (om testmetodens känslighet medger detta) av vart och ett av följande ämnen: aldrin, captafol, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, hexaklorcyklohexan (isomerer totalt), 2,4,5-T, klordimeform, klorbensilat, dinoseb med salter, monokrotofos, pentaklorfenol, toxafen, metamidofos, metylparation, paration och fosfamidon. Analysen ska göras på råbomull, innan den genomgår någon våtbehandling, för varje parti bomull eller två gånger per år om mer än två parti bomull tas emot per år.

Detta krav gäller inte om mer än 50 % av bomullsinnehållet består av ekologiskt odlad bomull eller bomull från övergångsodling, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med de produktions- och inspektionskrav som fastställs i rådets förordning (EG) nr 834/2007
.Detta krav gäller inte om sökanden kan tillhandahålla dokumentation som visar vilka odlare som har producerat minst 75 % av den bomull som används i slutprodukten, samt ett intyg från dessa odlare att de ämnen som nämns ovan inte har använts på de fält eller bomullsplantor från vilka bomullen i fråga kommer eller på själva bomullen.

Om minst 95 % av bomullen i en produkt är ekologisk, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med de produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, får den sökande anbringa texten ”ekologisk bomull” bredvid miljömärket. Om mellan 70 % och 95 % av bomullen i en produkt är ekologisk får den märkas med ”tillverkad med xy % ekologisk bomull”. Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen kunna styrka att produkten är ekologiskt certifierad eller tillhandahålla dokumentation som visar att odlarna inte har använt ovannämnda kemikalier, eller en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetoder: i tillämpliga fall US EPA 8081 A (klorerade organiska bekämpningsmedel: ultraljuds- eller Soxhlet-extraktion och icke-polära lösningsmedel (iso-oktan eller hexan)), 8151 A (klorerade herbicider: metanol), 8141 A (organiska fosforföreningar) eller 8270 C (måttligt flyktiga organiska föreningar).

Minst 3 % ekologisk bomull, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med det produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, måste användas på årsbasis.

Sökanden ska tillhandahålla:
· information om certifieringsorganet,

· ett intyg som anger andelen certifierad ekologisk bomull som har använts i hela produktionen av miljömärkta textilier på årsbasis.

Det behöriga organet får begära in ytterligare dokumentation för att bedöma om kraven enligt standarden och certifieringssystemet har uppfyllts.

3. Elastan

3.1 Organiska tennföreningar får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga organiska tennföreningar har använts.

3.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av aromatiska diisocyanater under polymerisering och fibertillverkning, mätt under de processteg där de uppträder, inklusive läckageutsläpp, ska vara mindre än 5 mg/kg producerade fiber.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.
4. Lin och andra bastfibrer (inbegripet hampa, jute och rami)

Lin och andra bastfibrer får inte framställas genom vattenrötning, om inte spillvattnet från vattenrötningen renas så att den kemiska syreförbrukningen (COD) eller den totala mängden organiskt kol minskas med minst 75 % för hampafibrer och minst 95 % för lin- och andra bastfibrer.

Bedömning och kontroll: Om vattenrötning används ska sökanden tillhandahålla en testrapport med resultaten enligt följande testmetod: ISO 6060 (COD).

5. Obearbetad ull och andra keratinfibrer (inbegripet fårull, kamelull, alpackaull och getull)

5.1 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm: γ-hexaklorcyklohexan (lindan), α-hexaklorcyklohexan, β-hexaklorcyklohexan, δ-hexaklorcyklohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p′-DDT och p,p′-DDD.

5.2 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm: diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklorfention, klorpyrifos, fenklorfos, etion och pirimifos-metyl.

5.3 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, cyhalotrin och flumetrin.

5.4 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm: diflubensuron, triflumuron och dicyklanil.

Analysen ska göras på råull, innan den genomgår någon våtbehandling, för varje parti ull eller två gånger per år om mer än två parti ull tas emot per år.

Dessa krav (så som anges i punkterna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 men även enskilt) gäller inte om det finns dokumenterat vilka jordbrukare som har producerat minst 75 % av ullen eller keratinfibrerna i fråga, tillsammans med ett intyg från dessa jordbrukare att de ämnen som nämns ovan inte har använts på de fält eller djur som berörs.

Bedömning och kontroll av punkterna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4: Sökanden ska antingen tillhandahålla ovannämnda dokumentation eller en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: IWTO Draft Test Method 59.

5.5 Den kemiska syreförbrukningen i det spillvatten från avfettningen som släpps ut i avloppssystemet får inte överstiga 60 g/kg obearbetad ull. Spillvattnet ska dessutom renas utanför anläggningen för att minska den kemiska syreförbrukningen med ytterligare minst 75 %, uttryckt som ett årsgenomsnitt.

Den kemiska syreförbrukningen i det spillvatten från avfettningen som renas på plats och som släpps ut i ytvattnet får inte överstiga 45 g/kg obearbetad ull. pH-värdet på spillvattnet som släpps ut i ytvattnet ska vara 6–9 (om inte pH-värdet i recipienten är högre eller lägre), och temperaturen ska vara lägre än 40 °C (om inte temperaturen i recipienten är högre).

För ulltvätteriet ska behandlingen av spillvattnet från avfettningen beskrivas i detalj och den kemiska syreförbrukningen ska övervakas kontinuerligt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla relevanta uppgifter och en testrapport med resultaten enligt följande testmetod: ISO 6060.

6. Regenererade cellulosafibrer (inbegripet viskos, lyocell, acetat, cupro, triacetat)

6.1 Halten klorerade organiska ämnen i fibrerna får inte överstiga 250 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: ISO 11480.97 (kontrollerad förbränning och mikrokolometri).

6.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet av svavelföreningar till luften vid tillverkning av viskosfibrer får inte överstiga 120 g/kg tillverkade fiberfilament och 30 g/kg tillverkade stapelfibrer. Om båda fibertyperna tillverkas i en viss anläggning får den totala mängden utsläpp inte överstiga motsvarande viktade genomsnitt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

6.3 Det årliga genomsnittliga utsläppet från produktionsstället av zink till vatten vid tillverkning av viskosfibrer får inte överstiga 0,3 g/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

6.4 Den årliga genomsnittliga halten av koppar i spillvattnet vid tillverkning av cuprofibrer får inte överstiga 0,1 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

7. Polyamid

Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av dikväveoxid vid tillverkning av monomer får inte överstiga 10 g/kg tillverkade polyamid 6-fibrer och 50 g/kg tillverkade polyamid 6.6-fibrer.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

8. Polyester

8.1 Mängden antimon i polyesterfiber får inte överstiga 260 ppm. Om ingen antimon har använts får sökanden uppge ”antimonfri” (eller motsvarande text) bredvid miljömärket.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att ingen antimon har använts eller tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten av antimon mätt med följande testmetod: direktbestämning med atomabsorptionsspektrometri.

Analysen ska göras på obearbetade råfibrer före eventuell våtbehandling.

8.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet av flyktiga organiska föreningar under polymeriseringen och fibertillverkning av polyester, mätt under de processteg där de uppträder, inklusive läckageutsläpp, får inte överstiga 1,2 g/kg tillverkad polyesterharts. (Med flyktiga organiska föreningar avses organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kPa eller mer, eller som har en motsvarande flyktighet under de specifika användningsbetingelserna.)

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

9. Polypropen

Blybaserade pigment får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga blybaserade pigment har använts.
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